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25 (1998) Neue Forschungsergebnisse, kurz gefal3t

H. Kiinzel

Schadensursachen bei alten Gebauden:
Aufsteigende Feuchte, hygroskopische Feuchte oder Tauwasser?

Schadensbilder

Die Bilder gleichen sich: AuBenwande erscheinen im unte-
ren, fundamentnahen Bereich feucht, sind oft fleckig und
zeigen Salzausblihungen oder Putzabplatzungen. In diesem
Fall wurde friiher meist die Diagnose "aufsteigende Feuchte"
gestellt. Heute wei3 man, daB das gleiche Erscheinungsbild
auch durch einen erhdhten Salzgehalt im Mauerwerk verur-
sacht werden kann (Bild 1). Und schlieBlich entsteht auch
durch Tauwasserniederschlag ein fast gleiches Bild, wenn
z.B. in eine vom Winter her ausgekuhlte Kirche warm-feuch-
te AuBenluft hereingellftet wird, dann bildet sich an den kal-
testen Wandstellen Tauwasser und dies sind meist die unte-
ren, fundamentnahen Wandbereiche. Fast gleiche Erschei-
nungsbilder aber unterschiedliche Ursachen erschweren die
Wahl der richtigen SanierungsmaBnahmen. Deshalb ist in al-
len Fallen eine eingehende Schadensanalyse erforderlich.

Aufsteigende Feuchte

Aufsteigende Feuchte wird in Verbindung mit den Abhilfe-
maBnahmen Drainage, Horizontalsperre oder Injektionen viel
haufiger als Schadensursache diskutiert, als sie in der Praxis

Bild 1: Bauernhaus mit 45 cm dicken Tuffsteinwé&nden und sichtbar
"aufsteigender" Feuchte, gegen die friher schon einmal "Entfeuch-
tungsroéhrchen" eingebaut worden sind. In Wirklichkeit haben
Messungen einen erhéhten Salzgehalt im AuBenputz ergeben, nach
1]

auftritt. AuBenmauern von Wasserschldssern oder Kaimau-
ern, die direkten Wasserkontakt haben, sind héchstens bis
zur zweiten oder dritten Steinlage feucht. Dies entspricht
MefBergebnissen, die in der Vergangenheit in verschiedenen
Instituten gewonnen wurden und die beispielhaft in Bild 2
dargestellt sind. Wéahrend bei einer durchgehenden Mortel-
scheibe oder einem Putz eine groBBe Steighdhe zu verzeich-
nen ist, ist diese bei Mauerwerk sehr gering und endet bei
Ziegelmauerwerk etwa bei 20 cm. Der Grund dafUr ist, daB
zwischen verschiedenen Stoffen wie z.B. Ziegel und Mértel
ein groBer Ubergangswiderstand gegeben ist. Aufsteigende
Feuchte ist daher bei Ziegelmauerwerk bis zu einer Hohe von
etwa 20 cm zu erwarten und kann bei Bruchsteinmauerwerk
mit einem groBen Mortelanteil etwas héher auftreten.

Durch Verbesserung der Drainage und ggf. Verminderung
der Saugfahigkeit durch Injektionen ist in solchen Fallen Ab-
hilfe zu schaffen. Dies ist im allgemeinen einfacher zu be-
werkstelligen als das nachtragliche Einbringen einer Horizon-
talsperre.

Hygroskopische Feuchte ("Mauersalpeter")

Bei héheren sichtbaren Mauerdurchfeuchtungen als einige
Dezimeter - oft Uber das Erdgeschof3 hinweg - sind in der
Regel hygroskopische Salze die Ursache [2], [3]. Je groBer
der Salzgehalt ist, desto groBer ist der bleibende Feuchtege-
halt, der sich im AuBenputz bzw. Mauerwerk auf Grund von
Feuchteabsorption aus der AuBenluft einstellt (Bild 3). Das
Einbringen der hygroskopischen Salze in das Mauerwerk
wurde bisher falschlicherweise allein als Folge aufsteigender
Feuchte betrachtet, welche die Salze aus dem Erdreich mit-
fuhrt. Hauptsachlich wurden aber die Salze unter friheren
Gegebenheiten mit Spritzwasser in das Mauerwerk einge-
bracht, als es noch keine Kanalisation und geregelte Abfall-
beseitigung und keine befestigten StraBen und Wege gege-
ben hat. Urin, Exkremente und Faulnisprodukte enthalten
Harnstoff, welcher durch das Enzym Uriase, das Bakterien
produzieren, in Ammoniak und mit Hilfe von Nitrifikanten in
Nitrat umgewandelt wird. Da die Verbesserung der Stadt-
und Dorfhygiene um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert etwa mit der EinfUhrung von Horizontalsperren bei Ge-
bauden zusammenfallt, hat man den Ruckgang der sichtba-
ren Mauerfeuchte falschlicherweise dem letztgenannten
Umstand zugeschrieben.



Ob erhdhte Wandfeuchte auf hygroskopische Salze zurlick-
zufUhren ist, 186t sich dadurch ermitteln, da3 entnommene
Putz- oder Mauerproben nach der Bestimmung des Feuch-
tegehalts in einem Klima von 80 % rel. Feuchte gelagert wer-
den. Stellt sich dann wieder etwa der zuvor gemessene
Feuchtegehalt ein, dann handelt es sich um hygroskopische
Feuchte. Zur Instandsetzung ist in diesem Fall ein Sanier-
putz-WTA die richtige MaBnahme. Ist hingegen der Feuchte-
gehalt bei 80 % r.F. niedriger als der zuvor gemessene, dann
sind weitere Ursachen flir die erhdhte Wandfeuchte in Be-
tracht zu ziehen, wie z.B. aufsteigende Feuchte, Tauwasser
oder Regen.

Tauwasser

Bei unbeheizten Gebauden ist die sich einstellende Raum-
lufttemperatur abhangig von der Temperatur der AuBenluft
und der Sonneneinstrahlung. Bei dicken Wanden und damit
groBen Speichermassen stellt sich ein ,Nachhinken® der
Raumlufttemperatur gegentber der AuBenlufttemperatur
ein. In einer nicht beheizten Kirche ist es im Sommer kuhler
und im Winter warmer als drauBen. Beim Liften - um die
Winterkélte durch die warme Frihlingsluft ,,zu vertreiben® -
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Bild 2: Steighthe in Abhangigkeit von der Saugzeit bei Vollziegelmauerwerk
und dem verwendeten Kalkmdrtel bei Verhinderung von Verdunstung
(nach [1]).
Mauerwerk: 38 cm dick mit voll- und teilflachigen Lagerfugen
(Bereich)
Kalkmortel: 3 RT WeiBkalkhydrat, 1 RT hochhydraulischer Kalk, 16 RT
Sand (Moértelsaule 20 cm Durchmesser)

kann es dann zu Tauwasserbildung an den kéltesten Wand-
stellen kommen. Dies sind bevorzugt die nicht besonnten, an
das Erdreich grenzenden AuBenwandbereiche, also Nord-
wande und massige Strebepfeiler.

Abhilfe ist durch gesteuertes Luiften oder durch partielles
Temperieren gefahrdeter Wandbereiche zu erreichen, wie in
den IBP-Mitteilungen Nr. 103 [4] und Nr. 339 [5] erlautert
wird.
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Bild 3: Zusammenhang zwischen der hygroskopischen Feuchte, ermittelt
bei 25 °C und 90 % r.F. und dem in der Praxis angetroffenen
Salzgehalt (Cl und NOg) nach Messungen an Ziegeln aus der
Klosterkirche Zarrentin..

Regenfeuchte

AbschlieBend ist noch eine Anmerkung zur Regenfeuchte
angebracht. Diese flihrt zwar im allgemeinen zu deutlich an-
deren Erscheinungsbildern wie die oben behandelten Ursa-
chen und ist als sichtbare Auswirkung auf Wetterseiten be-
schrankt. Wenn aber keine sichtbaren Durchfeuchtungen
auftreten, sondern nur eine Erhéhung der Raumluftfeuchte
infolge der Trocknung regenfeuchter Wandbereiche zum
Raum hin, dann kann dies zu einer verstarkten Tauwasser-
bildung an kalten Wandflachen fUhren und ist dann gewis-
sermalen als "versteckte Regeneinwirkung" zu bezeichnen.
In diesem Fall ist priméar der Regenschutz zu verbessemn.
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